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            초록
          
        

        
          Grade 321 stainless steel exhibits many superior characteristics and has been adopted in a wide variety of applications across different fields. In this study, a flow stress model based on a neural network was developed for 321 stainless steel deforming at temperatures ranging from 700℃ to 900℃ and strain rates of 0.0002/s-0.02/s. After training the model with a feedforward multilayer perceptron architecture, the performance of the model was evaluated in terms of the mean squared error (MSE) and mean absolute percentage error (MAPE). The distribution of errors was also examined. The distribution of errors and the overall performance of the model were investigated and discussed. Overall, the results show that the predicted values output by the trained model were relatively accurate.
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      1. 서 론
      321 스텐레스강은 티타늄을 주요 합금 원소로 하며 부식저항성 및 고온에서의 성질 및 성형성이 우수하다[1].

      금속재료의 변형 시 유동응력의 변화에 관한 모델링 연구는 매우 중요한데 이는 유동응력 모델과 유한요소기법을 적용하여 고온 환경에서의 변형 거동을 예측하는 등[2] 이를 각종 기계의 설계에 반영할 수 있기 때문이다. 321 스텐레스강은 1000°C 근처에서 동적 재결정이 일어난다고 알려져 있으며[3] 이에 따라 321 스텐레스강의 동적재결정 온도 주변 범위에서 고온 유동응력 모델링에 관한 연구가 이루어졌다[3-5]. 하지만 321 스텐레스강의 1000°C 이하의 온도범위의 유동응력의 모델링에 관한 연구는 현재까지 미진한 편이다.

      321 스텐레스강과 같은 금속재료의 고온에서의 유동응력은 구성방정식의 형태로 모델링하는 것이 일반적인데 회귀분석의 방법을 사용하는 이러한 구성방정식 형태의 모델은 예측을 함에 있어 종종 오차가 발생한다. 이는 종속변수인 유동응력과 변형률속도, 변형률, 온도 등을 비롯한 각종 공정변수들과의 관계가 비선형적이며 매우 복잡하기 때문이다. 또한 구성방정식 모델을 완성하는데 많은 시간이 소요되는 경우가 있으며 모델을 완성하는데 각종 복잡한 계산과정을 거치는 경우가 많다.

      최근에는 기존 구성방정식을 적용하는 방식과 다르게 기계학습을 적용하여 금속재료의 유동응력을 예측하는 연구가 활발하다. 예를 들어 각종 금속재료의 고온 유동응력 모델링에 인공신경망[6-8], 서포트벡터[9,10] 등이 적용되었다. 이들 기계학습을 적용한 유동응력 예측모델은 비선형적인 종속변수 및 공정변수들 간의 관계를 매우 효과적으로 연결지어 기존 구성방정식 형태의 모델들에 비하여 높은 예측 정확도를 보이는 것으로 나타났다.

      본 연구에서는 321 스텐레스강의 온도 700°C ~900°C와 변형률 속도 0.0002/s~0.02/s 범위에서의 고온변형 유동응력 예측모델을 개발하였다. 예측모델의 개발에는 전통적인 형태의 구성방정식이 아닌 최근 활발히 유동응력의 모델링에 적용되는 인공신경망을 적용하였으며 개발된 예측모델로 도출된 예측값들의 오차를 분석하고 오차의 분포를 연구하여 321 스텐레스강의 상기 범위에서의 유동응력의 모델링에 인공신경망을 적용하는 것의 적절성을 관찰하였다.

    

    

  
    
      2. 고온 인장시험
      
        2.1 고온 인장시험
        321 스텐레스강의 700°C~900°C 및 0.0002/s, 0.002/s, 0.02/s의 변형률속도 범위에서의 고온변형 유동응력 예측모델 개발에는 저자가 이전에 연구한[11] 실험데이터가 사용되었다. 고온 변형시험 데이터 수집을 위하여 MTS-810 시험장비를 이용한 고온 인장시험이 수행되었으며 고온 변형시험의 시편은 ASTM-E8 기준에 따라 제작되었다. Fig. 1은 실험에 사용된 실험장치를 보여주고 있다. Fig. 2는 측정된 고온변형 시험의 true stress-true strain 곡선을 나타낸 것이다. 전체적으로 온도가 증가할수록 응력은 감소하며 변형률속도가 증가할수록 응력은 증가하는 추세를 보이고 있다.

        
          
          

          Fig. 1 
				
          

          
            Test device[11]
          
          

          

        

        
          
          

          Fig. 2 
				
          

          
            Stress-strain graph at temperature of (a) 700oC (b) 800oC (c) 900oC
          
          

          

        

      

      
        2.2 인공신경망
        인공신경망은 인간두뇌의 뉴런조직의 작동을 모방하는 기계학습 알고리즘이다. 인공신경망은 많은 변수들 간의 비선형적이며 복잡한 관계를 높은 정확도로 모델링하는데 탁월한 성능을 발휘하며 현대의 기계학습 분야에서 가장 많은 응용분야에 적용되는 알고리즘 중 하나가 되었다.

        인공신경망의 기본구조는 노드 또는 뉴런이라고 불리는 단위가 층(layer)에 배치되는 형태로 층의 갯수와 각 층에 배치되는 노드의 개수는 자유롭게 결정한다. 최초의 층은 입력층이라 불리며 입력값에 해당하는 독립변수를 처리한다. 신경망구조의 마지막에 존재하는 출력층은 출력변수이자 종속변수를 배출한다. 입력층과 출력층 사이의 층들은 은닉층이라고 한다. 이전 층의 각 노드는 가중치(weight)를 통하여 다음 층의 노드들에 영향을 전달하며 이런 방식을 거쳐서 특정노드는 이전 층 노드들에서 받은 전체 영향을 더하고 여기에 편향(bias)을 더하여 활성화함수(activation function)를 거쳐서 최종갑을 생성하며 이렇게 다시 다음 층의 노드들에 영향을 전달한다. 데이터를 이용한 신경망의 학습에서는 출력층을 통하여 배출된 종속변수의 오차를 계산하고 출력층으로부터 입력층으로 역전파 알고리즘을 거치는 과정을 통하여 각 노드가 오차에 미친 기여도를 산출하여 이를 바탕으로 각 노드의 가중치 및 편향을 매번 수정한다. 신경망 학습에서는 이렇게 순방향전파와 역방향 전파를 반복하며 신경망의 최적화를 수행한다.

        이 연구에서는 순방향 다층 퍼셉트론(feed forward multi-layer perceptron) 신경망을 적용하여 유동응력의 예측모델을 개발하였다. 입력층은 온도, 변형률속도, 변형률을 나타내는 3개 노드가 있으며 은닉층은 2개가 있다. 출력층에는 유동응력을 나타내는 1개 노드가 존재한다. 은닉층의 활성화함수로는 ReLU 함수가 사용되었으며 출력증의 활성화함수는 Linear 함수가 사용되었다. 신경망 학습의 계산에는 미니배치 경사하강법(mini-batch gradient descent method)을 적용하였다. 신경망 계산에 사용된 파라미터 중 Learning rate는 0.001, epochs는 1000 그리고 batch-size는 1로 설정되었다. 손실함수로는 Mean Squared Error (MSE)가 사용되었다.

        신경망 훈련에 사용된 데이터는 소성변형 구간을 주된 영역으로 하는 탐구영역에서 추출하였는데 먼저 각 곡선에서 변형률을 0.02에서 0.32까지 0.025의 증분을 가지고 분포하게 하는 13개 지점을 test dataset으로 지정하였으며 각 곡선 별로 52개씩의 임의의 점들을 추출하여 training dataset으로 지정하였다. 이렇게 하여 training dataset과 test dataset의 총 크기는 각각 468개 및 117개, 비율은 80:20이 되도록 하였다.

        인공신경망의 구조 최적화는 은닝층의 노드 수를 조절하는 방식으로 이루어졌다. 최적의 은닉층 노드 개수를 도출하기 위하여 노드 수를 5부터 80까지 증가시키며 각 노드 개수에 따른 신경망 예측의 성능을 관찰하였으며 모든 연산에 training dataset에 대한 5-fold 교차검증을 적용하였다. 이 때 training dataset과 test dataset의 MSE 및 MAPE를 관찰하였는데 Fig. 3은 노드 수의 증가에 따른 training dataset의 MSE와 test dataset의 MSE의 변화를 나타낸 것이다. Training dataset과 test dataset의 오차가 감소하다가 점차 수렴하는 추세를 보이는데 이러한 추세 및 과적합 가능성을 고려하여 신경망의 최적 노드 개수를 69개로 결정하였다. 이때 노드 수 69개에서의 5-fold 교차검증을 적용한 정확한 MSE 값은 training MSE와 test MSE의 경우 각각 1.046±0.064(표준편차) 및 2.523±0.457(표준편차)였다. MAPE 값은 training dataset과 test dataset이 0.381±0.016 및 0.565±0.033이었다. MSE와 MAPE의 training/test 차이는 각각 1.48 및 0.18%였다.

        
          
          

          Fig. 3 
				
          

          
            Training / Test MAPE vs node numbers
          
          

          

        

        Fig. 4에서는 은닉층의 노드 개수가 예를 들어 7개일 때의 인공신경망의 개념도를 나타낸다.

        
          
          

          Fig. 4 
				
          

          
            Schematic diagram of a neural network with 7 nodes in each hidden layer
          
          

          

        

      

      
        2.3 결과분석
        Fig. 5에서는 실험값의 그래프와 인공신경망 모델로 예측한 값을 함께 표시하였다. 그림에 나타난 것과 같이 대부분의 영역에서 매우 높은 정밀도로 예측이 이루어짐을 알 수 있다. 일부에서는 오차가 눈에 띄게 발생하는 영역이 발견되는데 예를 들어 700°C의 변형률속도 0.02/s인 곡선 및 800의 변형률속도 0.002/s 및 0.02/s인 곡선 등이다. 개발된 인공신경망 예측모델의 Mean Squared Error (MSE)는 약 4.6690이었으며 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)는 약 0.6200%인 것으로 나타났다. 또한 오차의 결정계수 R2은 0.9995였으며 표준편차는 2.130인 것으로 나타났다. 따라서 수치로 관찰되는 전체적인 예측의 정밀도는 매우 우수한 것으로 나타났다.

        
          
          

          Fig. 5 
				
          

          
            Stress vs strain curves after predictions
          
          

          

        

        오차의 발생 분포를 구체적으로 살펴보기 위하여 Fig. 6에 산포도를 표시하였다. 다른 온도의 데이터는 다른 색상의 점으로 표시하였다. 그림에서 알 수 있듯이 대부분의 예측값들은 완전일치선(line of perfect agreement)에 매우 가까운 것으로 나타났다. 또 일부에서 눈에 띄는 오차를 가진 점들이 존재하나 온도의 증감과 예측 오차의 증감은 특별한 상관관계가 존재하지 않는 것으로 보인다. Fig. 5 및 Fig. 6를 관찰하며 온도에 더하여 변형률속도까지 고려하면 앞에 기술한 바와 같이 오차의 발생과 고온변형의 공정변수들 간의 뚜렷한 관계는 보이지 않았다.

        
          
          

          Fig. 6 
				
          

          
            Scatter plot
          
          

          

        

        산포도를 도출하여 오차의 전체적인 분포를 분석한 후 오차 크기 별 발생 빈도를 탐구하기 위하여 상대도수(relative frequency)대 부호 있는 상대오차(signed relative error)의 히스토그램을 Fig. 7에 표시하였다. 오차의 분포는 0을 중심으로 어느정도 대칭의 형태를 보이지만 우수한 정규분포의 형태는 아니며 불규칙한 쪽에 가깝다.

        
          
          

          Fig. 7 
				
          

          
            Relative frequency vs signed relative error
          
          

          

        

        또한, 온도 및 변형률속도에 따른 구체적인 오차를 관찰하기 위하여 Mean absolute percentage error (MAPE)를 표시한 heatmap을 도출하여 Fig. 8에 표시하였다. 오차의 분포는 대부분 1 미만의 MAPE 수치를 보이면서 우수한 형태를 보이는데 700°C 및 0.02/s 및 900°C의 0.0002/s, 0.002/s에서와 같이 상대적으로 높은 수치도 확인할 수 있다. 하지만 전체적인 분포는 대체적으로 작은 수치들을 보이며 수치들 간의 차이도 미미하여 오차와 고온변형의 변수들 간에 뚜렷한 관계가 있다고 말하기는 어려운 것으로 보인다.

        
          
          

          Fig. 8 
				
          

          
            Heatmap of MAPE
          
          

          

        

      

    

    

  
    
      3. 결 론
      본 연구에서는 321 스텐레스강의 고온 변형 유동응력을 인공신경망을 이용하여 모델링하였다. 예측한 값들은 Mean Squared Error (MSE)가 약 4.6690이었으며 Mean Absolute Percentage Error (MAPE)가 약 0.6200%로 예측모델의 예측 정확도는 매우 우수하였다. 오차의 결정계수는 0.9995이었으며 표준편차는 2.130이었다. 오차 발생의 구체적인 분포를 관찰하기 위한 산포도, 히스토그램, Heatmap 분석에서는 오차 발생의 정도와 고온변형의 공정변수 간의 특별한 관계는 보이지 않았다. 본 연구에서 개발된 인공신경망은 지도학습 방식의 인공지능 예측모델이며 재료의 고온변형 등에 관한 물리현상의 이론이 반영되지 않는다는 특징이 있는데 이것이 오차분포의 불규칙성과 관계가 있을 수 있다는 추정이 가능하나 보다 정확한 분석 및 토의를 위하여 추가적인 인공지능 알고리즘 등 다양한 형태의 예측모델 개발이 필요하다 생각된다.
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